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德采化工科技有限公司.

福建省石狮市宝盖科技园

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : ZR-01/MP-ZRW防火浆.

SGS工作编号 :. XM16260193EC - XM.

供应商 :. 德采化工科技有限公司.

样品接收日期 :. 2015年06月26日.

测试周期 :. 2015年06月26日 - 2015年07月06日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Dannie Nie聂丹丹.

批准签署人.
.

备注： 根据客户申请， SGS出具了此中文报告， 英文版本可根据客户要求提供。 (The Chinese test report is issued according to the 

applicant's request。 The English version is available from SGS if further needed).

通标标准技术服务有限公司厦门分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. XMN15-005850.001 白色膏状物.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

卤素.

测试方法 :. 参照EN 14582:2007方法测定, 采用IC进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

氟 (F). mg/kg. 50 ND

氯 (Cl). mg/kg. 50 96

溴 (Br). mg/kg. 50 145458

碘 (I). mg/kg. 50 ND

备注 :.

(1) 报告显示的测试结果在SGS广州实验室进行。

(2) 所示结果为烘干样品总重量中的含量。

(3) 溴的测试数据仅供参考。.

重金属萃取.

测试方法 :. 参考ISO 105-E04:2013，用ICP-MS和UV-Vis分析。.

测试项目. 单位. MDL. 001.

砷 (As). mg/kg. 0.1 ND

锑 (Sb). mg/kg. 1.0 49.72

镉 (Cd). mg/kg. 0.05 ND

铬 (Cr). mg/kg. 0.5 ND

铅 (Pb). mg/kg. 0.1 ND

汞 (Hg). mg/kg. 0.01 ND

铜 (Cu). mg/kg. 5.0 ND

镍 (Ni). mg/kg. 0.5 ND
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测试项目. 单位. MDL. 001.

钴 (Co). mg/kg. 0.5 ND

硒 (Se). mg/kg. 1.0 ND

锡 (Sn). mg/kg. 1.0 ND

钡 (Ba). mg/kg. 0.1 ND

锰 (Mn). mg/kg. 10 ND

锌 (Zn). mg/kg. 10 ND

六价铬 (Cr VI). mg/kg. 0.5 ND

三价铬(Cr Ⅲ). mg/kg. 0.5 ND

铝（Al）. mg/kg. 0.5 ND

锆（Zr）. mg/kg. 0.5 ND

钛（Ti）. mg/kg. 0.5 ND

备注 :.

(1)报告显示的测试结果在SGS广州实验室进行。

(2) 所示结果为烘干样品总重量中的含量。.
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附件 
 

Halogen 测试流程图 
 
1) 分析人员：萧汉明 
2) 项目负责人：汪丹 
 

预处理 

量取 

在高压氧弹罐中燃烧 

离子色谱分析，必要时采用其他仪
器辅助确认 

过滤 

数据 

燃烧产物的吸收 
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样品照片:.

XMNEC1500585001

XMN15-005850.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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